
Fußbodenisolierung STARLON 
Die Isolierung auf Basis des extrudierten Polystyrols gehört zu normalen und meist 
verbreiteten Ausgleichsunterlegplatten, die unter Schwimmfußböden verwendet werden. 
Deshalb wurde zwecks der Zertifizierung der Heizfolien ECOFILM im norwegischen 
Zertifikationsinstitut NEMKO die Struktur präsentiert, die gerade die Unterlegplatten aus 
extrudiertem Polystyrol enthält. Die Verwendung von diesen Unterlegplatten ist keine 
unbedingte Bedingung für die Installation und den Betrieb der Heizfolien ECOFILM, sie 
wird doch von der Gesellschaft FENIX empfohlen, weil diese Lösung der zertifizierten 
Struktur entspricht. 
Die Isolierung STARLON ist in zwei Stärken verfügbar – 3 und 6 mm. Größere 
Isolierungsstärke isoliert besser und auch die Verlegung des Fußbodenfühlers des 
Thermostates, der Anschlussleiter und der Steckverbindungen der Folien ist einfacher, 
gleichzeitig erhöht sich doch die Stärke der Konstruktion. Bei dem Lieferant des 
Schwimmbodens ist auch zu überprüfen, ob er die Stärke der Unterlegplatte in seinen 
Installationsvorschriften nicht festlegt. 

 
  

1. Dreischichtiger, schwimmend verlegter Holz- oder Laminatfußboden 
2. Fußbodenfühler (Begrenzungsfühler) in Nute 
3. PE Deckfolie, Stärke 0,25mm 
4. Fußbodenheizfolie ECOFILM 
5. Isolierunterlage aus extrudiertem Polystyrol 
6. Untergrund – Beton, Anhydrid, ursprünglicher Fußboden, usw. 
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